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I Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, welche die Europdische Technische Bewertung
gemal Artikel 29 der Regulation (EU) No 305/2011 ausstellt: ETA-Danmark A/S

Handelsname des
Bauprodukts:

Produktfamilie, zu der das
Bauprodukt gehort:

Hersteller:

Produktionsstatte:

Diese Europaisch Technische
Bewertung enthalt:

Diese Europaische
Technische Bewertung wird
gemal der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ausgestellt auf
Grundlage von:

Diese Fassung ersetzt:

fischer TermoZ CS 11 8
fischer TermoZ CS 11 8 DT 110V

Schraubdibel zur Befestigung von auf3enseitigen
warmedamm-Verbundsystemen mit Putzschicht in
Beton, Mauerwerk, haufwerksporigem Leichtbeton
und Porenbeton und fir die Befestigung in
Deckenuntersichten aus Beton

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Stralle 1
DE-72178 Waldachtal

fischerwerke

21 Seiten, davon 16 Anhange, welche fester
Bestandteil dieser Bewertung sind.

EAD 330196-01-0604-v01 - Screwed-in plastic
anchors for fixing of external thermal insulation
composite systems (ETICS) on bottom side of
ceilings made of concrete

Die am 08.05.2022 ausgestellte ETA mit derselben
Nummer
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Die Europdische Technische Bewertung wird von
der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser
Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstéandig
entsprechen und missen als  solche
gekennzeichnet sein.

Diese Européische Technische Bewertung darf,
auch bei elektronischer Ubermittlung, nur
vollstandig und ungekuirzt wiedergegeben werden
(mit Ausnahme der oben genannten vertraulichen
Anhange). Nur mit schriftlicher Zustimmung der
ausstellenden Technischen

Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe
erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche
zu kennzeichnen.
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I Besonderer Teil der Europaischen
Technischen Bewertung

1 Technische Beschreibung des
Produkts

Der Schraubdubel fischer TermozZ CS Il 8 und
fischer TermozZ CS Il 8 DT 110 V werden zur
Befestigung von auf3enseitigem Warmedamm-
verbundsystemen eingesetzt. Der Schraubdubel
fischer TermoZ CS 1l 8 besteht aus einer
Dubelhilse aus Polypropylen mit einem
Durchmesser von 8 mm sowie einem
Dammstoffteller aus glasfaserverstarktem
Polyamid mit einem Durchmesser von 60 mm. Der
Schraubdibel fischer Termoz CS Il 8 DT 110 V
besteht aus einer Dubelhilse aus Polypropylen
mit einem Durchmesser von 8 mm sowie einem
Dammstoffteller aus glasfaserverstarktem
Polyamid mit einem Durchmesser von 110 mm.
Die Farbe der Dubelhtilse ist grau. Die Spezial-
Compoundschraube besteht aus galvanisch
verzinktem Stahl sowie einem
glasfaserverstarktem Polyamid. Die Dibelhilse
wird durch das Eindrehen der Schraube gespreizt.
Der Dubel kann sowohl oberflachenbiindig
gesetzt werden als auch oberflachennah versenkt
werden.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A.

2 Spezifizierung des
Verwendungszwecks gemall dem
anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument (im Folgen-
den EAD)

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur
ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den
Randbedingungen nach Anhang Bl bis B3
verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser
ETA zu Grunde liegen, fiilhren zur Annahme einer
Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
25 Jahren.

Die Angaben zur Nutzungsdauer kénnen nicht als
Garantie des Herstellers ausgelegt werden,
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswabhl
der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete, wirtschaftlich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks.
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3 Leistung des Produkts und Angabe
der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Produkteigenschaften

Sicherheit im Brandfall (BWR 2):
Keine Leistung festgestellt.

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
(BWR4):

Die wesentlichen Merkmale sind in Anhang B3
und C1 bis C5 gelistet.

Charakteristische Durchzugskraft fur eine Platte:
Keine Leistung festgestellt.

Anmerkung. Die charakteristische Durchzugskraft
ist abhangig von der jeweiligen verwendeten
Platte. Diese ist fur das komplette
Warmedammverbund System unter
Berlcksichtigung des jeweilig verwendeten
Dammprodukts zu bewerten

Energieeinsparung und Wéarmeschutz
(BWR®6):
Die wesentlichen Merkmale sind in Anhang C3
gelistet.

Andere Grundanforderungen sind nicht relevant.

Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil
der Prufung der wesentlichen Merkmale. Die
Dauerhaftigkeit ist nur dann gewahrleistet, wenn

die Angaben zum vorgesehenen
Verwendungszweck gemafl Anhang B beachtet
werden.

3.2 Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Brauchbarkeit des Dubels fur
den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an mechanische
Bestandigkeit, Stabilitét und Nutzungssicherheit
im Sinne der Basisanforderung 4 erfolgt in
Ubereinstimmung mit EAD 330196-01-0604-v01 “
Screwed-in plastic anchors for fixing of external
thermal insulation composite systems (ETICS) on
bottom side of ceilings”.
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4 Angewandtes System zur
Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit mit der Angabe
der Rechtsgrundlage (AVCP)

4.1 AVCP System

GemalR der Entscheidung 97/463/EG der
Europaischen Kommission ist das System zur
Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit (siehe Anhang V zur
Verordnung (EU) Nr. 305/2011) 2+.

5 Fir die Durchfihrung des Systems
zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche
technische Einzelheiten gemal
anwendbarem Européischen
Bewertungsdokument (EAD)

Technische Einzelheiten, die fur die Durchflihrung
des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit
notwendig sind, sind Bestandteil des Prufplans,
der fur die CE Markierung bei der ETA Danmark
hinterlegt ist.

Ausgestellt mPenhagen an’03.11.2023 von
() /

/
| i

(¥} |
Thomas Bruun
Managing Director, ETA-Danmark
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TermoZ CS 11 8

Vera%erungsgrund Warmedammverbundsystem Putzschicht
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Legende
Pnom = Gesamtlange des Kunststoffdiibels im Verankerungsgrund
het = Effektive Verankerungstiefe im Verankerungsgrund
hp = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
h = Dicke des Bauteils (Wand)
ho = Dammstoffdicke
to = Dicke des Toleranzausgleiches und / oder der nichttragenden Deckschicht
hr = Dicke der Rondelle

Abbildungen nicht maf3stéblich

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS 1l 8 DT 110V

Produktbeschreibung Anhang Al
Einbauzustand TermoZ CS Il 8 fir die Anwendung in der Fassade und in
Deckenuntersichten
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TermoZ CS |1 8 DT 110 V

Verankerungsgrund ~ Warmedammverbundsystem  Putzschicht
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Legende

hnom = Gesamtlange des Kunststoffdubels im Verankerungsgrund
het = Effektive Verankerungstiefe im Verankerungsgrund

hp = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

h = Dicke des Bauteils (Wand)

ho = Dammstoffdicke

trol Dicke des Toleranzausgleiches und / oder der nichttragenden Deckschicht

Abbildung nicht maf3stéblich

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS I 8 DT 110 V

Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzustand TermoZ CS 11 8 DT 110 V fur die Anwendung in der
Fassade und in Deckenuntersichten




Seite 8 von 21 der Européaischen Technischen Bewertung Nr. ETA-14/0372 vom 03.11.2023

Dubelhtlse / Spezialschraube flur TermoZ CS 1l 8/95-255
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Abbildungen nicht maf3stéblich

TermoZ CS 1l 8/95-255
95 mm < La <255 mm
Dammestoffdicke:

ho = (La — het — ttol)

TermoZ CS Il 8/275-455
275 mm < La < 455 mm
Dammstoffdicke:

hp = (La — et — ttol)

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS I 8 DT 110 V

Produktbeschreibung
Abmessungen TermoZ

CSI8

Anhang A3
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TermoZ CS Il 8/275-455 DT 110 V
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TermoZ CS 11 8/115-255 DT 110 V:

115 mm £ La < 255 mm
Dammstoffdicke:
hp = (La — het — ttol)

dp =110 mm

—
-t

TermoZ CS 1l 8/275-455 DT 110 V:
275 mm < La <455 mm
Dammestoffdicke:

hp = (La — Net — ttol)

Abbildungen nicht maf3stéblich

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Produktbeschreibung
Abmessungen TermoZ CS |1 8 DT 110 V

Anhang A4
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Setzgerat mit SDS-Adapter oder Sechskant-Adapter verfliigbar

Versenkte Montage des Diubels TermoZ CS 11 8 Optional: Oberflachenbiindige Montage
und Montage des TermoZ CS 11 8 DT 110 V Hinweis: nicht moglich far
Hinweis: nicht mdglich bei Termoz CS 11 8/95 TermoZ CS 11 8 DT 110 V

[ ]

T d =

Rondelle

> 60 mm

15mm

Abbildungen nicht maf3stéblich

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V
Anhang A5

Produktbeschreibung
Setzgerat und Abmessungen Rondelle




Seite 11 von 21 der Europaischen Technischen Bewertung Nr. ETA-14/0372 vom 03.11.2023

Tabelle A6.1: Markierung der Dubelteller

Bezeichnung

Name des Diibels

TermoZ CS 118

Beispiel

TermoZ CS Il ABCDE,

(optional), CE == (optional), @ 8 (optional),
xxxxx zusétzliche Markierungen mdoglich

Name des Diibels

TermoZ CS 118 DT 110V

Beispiel

TermoZ CS Il ABCDE DT 110V

Tabelle A6.2: Abmessungen TermoZ CS 11 8

RUIEEI Dibelhulse Schaft Spezialschraube
dd Anom het La L1 ds s d1

-El;/egrgjifscs ! 32,5 25 95-115 42

g/elr?rg?gsgs ! 22: i: 135-255 52

g;azr%?gggs ! 8 222 4212 275-295 76 54 | La+10 | 95

gg{'!—,‘lffés ! 22: i: 315-375 | 156

lf;g‘s‘fs%s ! 222 4212 395-455 | 236

Tabelle A6.3: Abmessungen TermoZ CS I 8 DT 110 V

Dibeltyp Dubelhulse Schaft Spezialschraube
dd hnom her La L1 ds Is di

g/elrgoéTC 181|c|) Vv 32,5 25 95-115 42

;12;?5%804110 v 2;2 421: 135255 | 52

;ngws?gggs[# 110V 8 222 i: 275-295 76 54 | La+10 | 95

;%rins??f?%SD# 110 V 222 22 315-375 156

;%rgns?isgsD# 110 V 2;2 4212 395-455 236

Alle Maf3e in [mm]

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Produktbeschreibung
Dubeltellermarkierung

Abmessungen der Dubel

Anhang A6
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Tabelle A7.1: Werkstoffe

Bezeichnung Werkstoff
Dubelhilse / Schaft PP, Farbe: grau
Spezial-Compound-Schraube PAB, GF mit galvanisch verzinktem Stahl Zn5/Ag oder Zn5/An

TermoZ CS 11 8/ TermoZ CS 11 8 DT 110 V |gemal EN ISO 4042

Rondelle Holzweichfaser; Polystyrol; Mineralwolle

PA6, GF Farbe: grau, blau, griin, orange, rot, gelb, schwarz,

Dubelteller / Aufsteckteller mocca-latte

Zeichnung des Aufstecktellers (z.B. DT 140)

S
Y
o)
A
,,’
| 2
t
Tabelle A7.2: Aufsteckteller, Durchmesser
Aufsteckteller D dat t
[mm] [mm] [mm]
DT 90/ DT 110/ DT 140 90/110/ 140 22,5 3,9

Abbildungen nicht maRstablich

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Anhang A7
Produktbeschreibung g

Werkstoffe und Abmessungen Aufsteckteller
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Angaben zum Verwendungszweck
Beanspruchung der Verankerung:
Der Dubel darf fir die Weiterleitung von Windsoglasten verwendet werden.

Eine zusatzliche Nutzung zur Ubertragung von Eigenlasten von WDVS ist bei der Befestigung von
Warmedammplatten mit oder ohne Putz auf der Unterseite von Decken méglich.

Der Dubel darf fiir die Befestigung von Warmedammplatten mit oder ohne Putz auf der Unterseite von
Decken in Beton mit oder ohne Zusatzkleber verwendet werden. Das Produkt kann nur fir WDVS mit
den folgenden Parametern verwendet werden:
Die Haftung des WDVS-Putzes auf der Dammplatte muss mindestens 80 kPa betragen - bei
Verwendung von Dammplatten mit einer Zugfestigkeit von 80 kPa und mehr.
Die Haftung des WDVS-Putzes auf der Dammplatte muss mindestens so hoch sein, wie die
Nennzugfestigkeit einer Platte - bei Verwendung von Dammplatten mit einer Zugfestigkeit von
weniger als 80 kPa.

Verankerungsgrund:

Normalbeton ohne Fasern = C12/15 (Verankerungsgrund Gruppe ,,A“) gemaf EN 206:2013+A1:2016,
siehe Anhang C1.

Anmerkung: nur zur Verwendung an der Deckenunterseite:

Bewehrter oder unbewehrter verdichteter Normalbeton ohne Fasern mit einer Festigkeitsklasse
> C12/15 (Verankerungsgrund Gruppe ,,A“) gemaf EN 206:2013+A1:2016, siehe Anhang C5.
Mauerwerk aus Vollsteinen (Verankerungsgrund Gruppe ,B“) geméaR EN 771-1:2011+A1:2015,
EN 771-2:2011+A1:2015 oder EN 771-3:2011+A1:2015, siehe Anhang C1.

Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen (Verankerungsgrund Gruppe ,,C*) gemaf
EN 771-1:2011+A1:2015, EN 771-2:2011+A1:2015, EN 771-3:2011+A1:2015, siehe
Anhang C1 und C2.

Haufwerksporiger Leichtbeton (Verankerungsgrund Gruppe ,D“) gemaf
EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015, siehe Anhang C2.

Porenbeton (Verankerungsgrund Gruppe ,E*) gemaR EN 771-4:2011+A1:2015, siehe Anhang C2.

Bei anderen vergleichbaren Verankerungsgriinden der Gruppen ,A", ,B%, ,C* ,D“und ,E“ darf die
charakteristische Tragfahigkeit der Dubel durch Baustellenversuche geméaR EOTA Technischer Report
TR 051 Edition April 2018 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

0 °C his + 40 °C (maximale Kurzzeittemperatur + 40°C und maximale Langzeittemperatur + 24°C) im
Verankerungsgrund.

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs mit den Teilsicherheitsbeiwerten
ym= 2,0 und yr = 1,5 sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen.

Fur die Verwendung an der Unterseite von Decken in Beton werden fir die Bemessung der
Verankerungen als Teilsicherheitsbeiwerte fir EPS-Dammplatten yeps = 1,5 und fir Da&mmung aus
Mineralwolle ymw = 2,0 angesetzt, wenn keine anderen nationalen Regelungen bestehen.

Unter Berucksichtigung der zu verankernden Lasten werden prufbare Berechnungen und

Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen sind die Positionen der
Dibel anzugeben.

Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigungen fur Warmedammverbundsysteme zu
verwenden.

Fur die Verwendung an der Unterseite von Decken in Beton sind mindestens 4 Dibel pro m2in
Dammplatten zu verwenden, sofern keine anderen nationalen Anforderungen bestehen.

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Anhang B1
Verwendungszweck g

Spezifikationen
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Einbau:
Bohrverfahren siehe Anhang C1, C2 und C5.
Einbau des Diibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
Temperatur beim Setzen des Dibels von 0 °C bis +40 °C.
UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des nicht durch Putz geschitzten Diibels < 6 Wochen.
+ Die Dubel sind in Abh&ngigkeit des verwendeten Dammstoffs, des WDV-Systems und/oder der
Systemzulassung anzuordnen.

+ Bei der Anwendung auf der Unterseite von Decken ist es mdglich, die Dibel ohne Verputz oder unter UV-
Schutz langer als 6 Wochen zu verwenden. Werden die Diibel wahrend der Lebensdauer nicht durch
Putz geschitzt, mussen die Dubel mit einer Beschichtung aus nichtrostendem Stahl oder Kohlenstoffstahl
versehen werden, die der Korrosionswiderstandsklasse 3 nach EN ISO 9223 oder EN I1SO 12944-2
entspricht. Andere Materialien sind geeignet, wenn der Nachweis der Nicht-UV-Durchlassigkeit erbracht
wird. Jahrliche Kontrollen sind erforderlich und beschéadigte Abdeckungen miissen ersetzt werden.

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Anhang B2
Verwendungszweck

Spezifikationen




Seite 15 von 21 der Europaischen Technischen Bewertung Nr. ETA-14/0372 vom 03.11.2023

Tabelle B2.1: Montagekennwerte fiir Verankerungsgrund Gruppen ,,A“ Beton, ,,B“ Voll-
steine, ,,C“ Hohl- oder Lochsteine, ,,D“ Haufwerksporiger Leichtbeton und , E*

Porenbeton

TermoZ CS Il 8/95-455

Dibeltyp TermoZ CS Il 8/115-455 DT 110 V
bindig versenkt?

Nomineller Bohrdurchmesser do = [mm] 8 8
Schneidendurchmesser des Bohrers dewt < [mm] 8,45 8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt hy > [mm] 40 55
_Gesamtlange des Kunststoffdubels haom > [mm] 32,5 32,5
im Verankerungsgrund
Effektive Verankerungstiefe im het > [mm] o5 5
Verankerungsgrund

D Nicht moglich bei Termoz CS 11 8/95.

Tabelle B2.2: Montagekennwerte fiir Verankerungsgrund Gruppe ,,E“ Porenbeton bei

hoheren Lasten

TermoZ CS Il 8/135-455

Diibeltyp TermoZ CS Il 8/135-455 DT 110 V
bindig versenkt
Nomineller Bohrdurchmesser do = [mm] 8 8
Schneidendurchmesser des Bohrers deut < [mm] 8,45 8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt hy > [mm] 60 75
Gesamtlange des Kunststoffdiibels im
Verankerungsgrund fnom > [mm] 52,5 52,5
Effektive Verankerungstiefe im her > [mm] 45 45
Verankerungsgrund

Tabelle B2.3: Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabsténde in allen geregelten

Verankerungsgrund Gruppen

TermoZ CS Il 8/95-455

Dubeltyp TermoZ CS Il 8/115-455 DT 110 V
Mindestbauteildicke Amin - = [Mm] 100
Minimaler Achsabstand Smin = [mm] 100
Minimaler Randabstand Cmin = [mm] 100
‘Cmin

Anordnung der Rand- und P Lk EE T

Achsabstande Cmin P

fur die Verankerungsgrund Gruppe ,A* o — 1

Beton, ,B“ Vollsteine, ,,C“ Hohl- oder
Lochsteine, ,D“ Haufwerksporiger
Leichtbeton und ,E* Porenbeton

Abbildung nicht maf3stéblich

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Verwendungszweck

Montagekennwerte abhéngig von den Verankerungsgrund Gruppen

Minimale Bauteildicke, Rand- und Achsabstande

Anhang B3
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Montageanleitung
Setzvorgang TermoZ CS Il 8 (oberflachenbindige Montage) ohne Setzgerat / Beispielhafte Darstellung

%

1. Bohrloch erstellen 2. Eindriicken des 3. Maschinelles 4. Korrekt gesetzter

mit entsprechender Dubels von Hand Dibelsetzen Dubel
Bohrmethode

Setzvorgang TermoZ CS |l 8 (oberflachenbiindige Montage) mittels Setzgerat / Beispielhafte Darstellung
der Befestigung in der Wand / Fassade — Befestigung in der Decke ebenfalls maglich.
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1. Bohrloch erstellen 2. Eindriicken des 3. Maschinelles ober- 4. Korrekt gesetzter
mit entsprechender Dubels von Hand flachenbiindiges Dubel-  Dibel
Bohrmethode setzen mittels Setzgerat

Setzvorgang TermoZ CS |l 8 (versenkte Montage) mittels Setzgeréat / Beispielhafte Darstellung der
Befestigung in der Wand / Fassade — Befestigung in der Decke ebenfalls mdglich

IEOSR -— (V) 0y 0 A0t » 0 f
N | N PP ‘ IV «; IV
S\ k\\\\\\‘\\ﬁ(— mﬁ:ﬂ% w ﬁé :59+
1. Bohrloch 2. Eindricken 3. Setzgerat fur 4. Maschinelles 5. Aufstecken 6. Korrekt
erstellen mit des Diibels versenktes Diibelsetzen der gesetzter
entsprechender  von Hand Setzen mittels Rondelle Diibel

Bohrmethode aufstecken Setzgerat

Setzvorgang des TermoZ CS 11 8 DT 110 V mittels Setzgerét / Beispielhafte Darstellung der Befestigung
in der Wand / Fassade — Befestigung in der Decke ebenfalls mdglich
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1. Bohrloch 2. Eindricken 3. Setzgerat fur 4. Maschinelles 5. Aufstecken 6. Korrekt
erstellen mit des Diibels versenktes Dilbelsetzen der Rondelle gesetzter Dibel
entsprechender  von Hand Setzen mittels
Bohrmethode aufstecken Setzgerat

fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Verwendungszweck Anhang B4
Montageanleitung fir die Anwendung in der Wand / Fassade und in
Deckenuntersichten
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Tabelle C1.1: Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrk fr einen Einzeldibel TermoZ CS Il 8 und

TermoZ CS 11 8 DT 110 V bei Anwendung in der Fassade

Verankerungsgrund Gruppe| Roh- Mittlere Bemerkungen Bohr- | Charakteristische
dichte | Steindruck- ver- Zug-
festigkeit / fahren? | tragfahigkeit
Mindest-
steindruck-
festigkeit
Einzelstein
nach
p EN 771 Nrk
[kg/dm?] [N/mm?] [kN]
Beton
2 C1?/15 < C50/60 A i i i H 1,50
geman
EN 206:2013+A1:2016
Wetterschale = C20/25 :
gemarn A - - h >Digk§]m H 1,50
EN 206:2013+A1:2016 B '
Mauerziegel, Mz,
geman B3 >1,8 > 25/20 - H 1,50
EN 771-1:2011+A1:2015
Kalksandvollstein, KS, > 15/12
geman B3 >1,4 - H 1,50
EN 771-2:2011+A1:2015 > 25/20
Vollstein Leichtbeton,
Vbl, geman B3 >14 >10/8 - H 1,20
EN 771-3:011+A1:2015
Vollstein Normalbeton, > 15/12
Vbn, geman B3 >2,0 - H 1,50
EN 771-3:2011+A1:2015 > 25/20
1 Die Mindestdruckfestigkeit des Einzelsteins darf nicht weniger als 80% der mittleren Druckfestigkeit betragen.
2 H = Hammerbohren, D = Drehbohren.
3) Querschnitt < 15 % durch Lochung rechtwinklig zur Lagerflache reduziert.
fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS 118 DT 110V
Anhang C1

Leistungen

Charakteristische Zugtragfahigkeit
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Tabelle C2.1: Charakteristische Zugtragfahigkeit Ngk flr einen Einzeldlbel
TermoZ CS 118 und TermoZ CS 11 8 DT 110 V bei Anwendung in der Fassade

Verankerungsgrund Gruppe | Roh- Mittlere Bemerkungen Bohr- |Charakteristische
dichte | Steindruck- ver- Zug-
festigkeit / fahren? | tragfahigkeit
Mindest-
steindruck-
festigkeit
Einzelstein
nach
p 5 EN 771 Nrk
[kg/dm7]|  [N/mm? [kN]
5009 >15/12 D 1,00
gg&fggcmlegeh Hiz, o - > 15/12 AuRenstegdicke H 0,65
EN 771-1:2011+A1:2015 216 > 60/48 =12 mm. D 1,50
’ > 60/48 H 1,50
Kalksandlochstein, KSL, :
gemaR cd | >14 | >1512 A”Eeggt‘:ngri":ke H 1,50
EN 771-2:2011+A1:2015 - '
Hohlblock Leichtbeton,
Hbl, 3) Aufenstegdicke
gemarn C 209 25/ >16 mm. H 0,50
EN 771-3:2011+A1:2015
Hohlblock Normalbeton, >5/4 0,75
Hbn, .
gemaR ) 512 >7,5/6 AuRenstegdicke H 1,10
EN 771-3:2011+A1:2015 > 1078 =38 mm. 1,50
>12,5/10 1,50
Haufwerksporiger > 5/4 095
Leichtbeton, LAC, D 0.9 25 ) H ’
gemal EN 1520:2011 -7 > 75/6 150
EN 771-3:2011+A1:2015 = '
Porenbeton, AAC,
geman
EN 771-4:2011+A1:2015 E 0,65
hnom = 32,5 mm
> 0,50 >5/4 - D
Porenbeton, AAC,
geman
EN 771-4:2011+A1:2015 E 1,10
hnom = 52,5 mm?#

1 Die Mindestdruckfestigkeit des Einzelsteins darf nicht weniger als 80% der mittleren Druckfestigkeit betragen.
2 H = Hammerbohren, D = Drehbohren.
3) Querschnitt mehr als 15 % und weniger als 50 % durch Lochung rechtwinklig zur Lagerflache reduziert.
4) Nicht moglich fiir TermoZ CS 11 8/95 und TermoZ CS Il 8/115 sowie TermoZ CS 11 8/115 DT 110 V.

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

Leistungen

Charakteristische Zugtragfahigkeit

Anhang C2
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Tabelle C3.1: Tellersteifigkeit gemaR EOTA Technischer Report TR 026:2016-05

Dubeltyp Max. GroRRe des Durchzugswiderstand des Tellersteifigkeit
Dubeltellers dp Dubeltellers c
[mm] [kN] [KN/mm]
TermoZ CS 11 8 60 2,61 1,29
TermoZ CS 118 DT 110V 110 2,61 1,29

Tabelle C3.2: Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient gemafl EOTA
Technischer Report TR 025:2016-05

TermoZ CS 1l 8 Nnom | DAMmstoff- Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient
und dicke %
ho [WIK]
venmes ©5 I8 2 LY [mm] [mm] Verankerungsgrund Gruppe
A B | C | D E
60 0,002 0,001 0,000
80 0,002 | 0,001
100 - 120 0,001
140 - 200 0,002 | 0,001
32,5| 220-260 0,002 0,001
Oberflachenbiindige 280 - 300 0,001 0,000
Montage 320 - 340 0,001
360 - 400 0,000
420 0,001 0,000
100 - 120 - 0,001
140 - 240 - 0,001
2 1
525 320 - 0,001
400 - 0,000
80 - 200 0,001
220 0,002 0,001
240 0,002 | 0,001
260 0,002 0,001
52 280 0,001 | 0,000
300 0,001 0,000
Versenkte Montage 320 - 340 0.001 0.000
360 - 420 0,000
100 - 120 - 0,000
140 - 240 - 0,001
525 320 - 0,000
400 - 0,000

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS Il 8 DT 110V

_ Anhang C3
Leistungen

Tellersteifigkeit und punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient
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Tabelle C4.1: Verschiebungen TermoZ CS 1l 8 und TermoZ CS |1 8 DT 110 V bei Anwendung in

der Fassade

Verankerungsgrund Mittlere Zuglast | Verschiebung
Steindruck-
festigkeit /
Mindest-
steindruck-
festigkeit
Einzelstein
nach EN 7719 | Ngg A(8n)
[N/mm?] [kN] [mm]
Beton = C12/15 < C50/60
gemal EN 206:2013+A1:2016 i 0,50 <030
Wetterschale = C20/25
gemal EN 206:2013+A1:2016 i 0,50 <030
Mauerziegel, Mz,
geméR EN 771-1:2011+A1:2015 = 25120 0,50 <0,50
Kalksandvollstein, KS, > 15/12 0,50
gemaR EN 771-2:2011+A1:2015 > 25120 0.50 <0,30
Vollstein Leichtbeton, Vbl,
gemaf EN 771-3:2011+A1:2015 = 1078 0.43 <040
Vollstein Normalbeton, Vbn, > 15/12 0,50 <0.30
gemal EN 771-3:2011+A1:2015 > 25/20 0,50 '
Drehbohren 0,33 <0,50
>15/12
Hochlochziegel, Hlz, Hammerbohren 0,22 < 0,30
gemal EN 771-1:2011+A1:2015 Drehbohren 0,50
> 60/48 <0,40
Hammerbohren 0,50
Kalksandlochstein, KSL,
gemaR EN 771-2:2011+A1:2015 = 15/12 0,50 <040
Hohlblock Leichtbeton, Hbl,
gemaR EN 771-3:2011+A1:2015 = 5/4 0.17 <020
> 5/4 0,25 <0,20
Hohlblock Normalbeton, Hbn, >7,5/6 0,37 <0,30
gemal EN 771-3:2011+A1:2015 > 10/8 0,50 < 0,40
>12,5/10 0,50 <0,40
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC, > 5/4 0,32 <0,50
gemal EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015 >75/6 0,50 < 0,50
Porenbeton, AAC, hnom = 32,5 mm 0,22
gemaR EN 771-4:2011+A1:2015 hoom = 52,5 mm? >5/4 0.37 <020
1 Die Mindestdruckfestigkeit des Einzelsteins darf nicht weniger als 80% der mittleren Druckfestigkeit betragen.
2) Nicht méglich fiir TermoZz CS Il 8/95 und TermoZ CS Il 8/115 sowie TermoZ CS Il 8/115 DT 110 V.
fischer TermoZ CS 1l 8 und fischer TermoZ CS 11 8 DT 110V
Anhang C4

Leistungen
Verschiebungen
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Tabelle C5.1: Charakteristische Tragfahigkeit von Diibeln pro m2 Platte unter Kurzzeit
Zuglast Nrkpanel,sh [KN/m?] und Langzeit-Zuglast Nrkpanel, ;g [KN/m?] bei Anwendung

in Deckenuntersichten TermoZ CS Il 8 und TermoZ CS 118 DT 110 V

Verankerungsgrund Anzahl Kurzzeit Charakteristische Langzeit Charakteristische
von charakteris- Tragfahigkeit charakteris- Tragfahigkeit unter
Dubeln tische unter Kurzzeit- tische Langzeit-Zuglast®
pro m2 | Tragfahigkeit Zuglast? Tragfahigkeit
far einen far einen
Einzeldibel Einzeldibel
unter Zuglast unter Zuglast
npanel NRk,sh NRk,paneI,sh NRk,Ig NRk,paneI,Ig
[-] [kN] [kN/m?2] [kN] [kN/m?2]
Betond = C12/15 < Npanel 0,65 0,65 X Npanel? 0,90 0,90 X Npanel?
C50/60
geman 4 0,65 2,60 0,90 3,60
EN 206:2013+A1:2016
Hammerbohren 16 0,65 10,40 0,90 14,40

1 Teilsicherheitsbeiwert fiir Beton ym = 1,80.
2) Bei anderer Anzahl an Diibeln pro m2,

Tabelle C5.2: Verschiebung basierend auf der charakteristischen Tragféhigkeit pro m2 Platte
TermoZ CS 118 und TermoZ CS 11 8 DT 110 V bei Anwendung in Decken unter-

Charakteristische Tragféahigkeit von Dibeln pro Platte, Verschiebung
basierend auf der charakteristischen Tragfahigkeit pro Platte

sichten
Verankerungsgrund Zuglast Kurzzeit Langzeit
N Ssh 8|g

[KN] [mm] [mm]

Beton = C12/15 < C50/60 0,27 0,06 1,10

gemal EN 206:2013+A1:2016 0,95 0,06 1,10

fischer TermoZ CS Il 8 und fischer TermoZ CS 118 DT 110 V

Leistungen Anhang C5
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