
Tipo N5 N6 3) N8 N10

Diametro della vite a chiodo Ø [mm] 3,5 4 5 7
Carichi raccomandati nei rispettivi materiali di base  Fracc

2)

Calcestruzzo ≥ C12/15 [kN] 0,16 0,20 0,27 0,33
Mattone pieno ≥ Mz12 [kN] 0,14 0,17 0,24 0,30
Mattone pieno di silicato di calcio ≥ KS12 [kN] 0,14 0,17 0,24 0,33
Mattone pieno in pomice ≥ V4 [kN] 0,05 0,11 0,13 0,16
Calcestruzzo cellulare ≥ G2 [kN] 0,03 0,04 0,07 0,10
Calcestruzzo cellulare ≥ G4 [kN] 0,07 0,09 0,11 0,16

Ancorante a battere N
Carichi raccomandati1) per un ancorante singolo.
I valori di carico riportati sono validi per viti a chiodo con diametro specifi cato.

1) È stato considerato il coefficiente di sicurezza pari a 4.
2) Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

3) Per l’N 6 x 40 FN i valori devono essere ridotti del 50%.
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